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en PORCELAIN ETCHANT
4% Buffered Hydrofluoric Acid Gel

GENERAL INFORMATION

PORCELAIN ETCHANT is a 4% buffered hydrofluoric acid gel that must be
handled with extreme care (See WARNINGS). BISCO'S 4% PORCELAIN
ETCHANT has been buffered, gelled and packaged to minimize problems,
provided that it is used in accordance with these instructions. PORCELAIN
ETCHANT improves the mechanical bond between porcelain and adhesive/
cement by increasing the surface area of the porcelain. The effect is similar to
sandblasting but is more controlled and effective.

Indications for Use:

The principle use of 4% PORCELAIN ETCHANT is for etching porcelain
prior to:

1. Cementation of porcelain restorations

2. Repair of porcelain restorations.

Warnings:

+ Do not use this product until you have thoroughly read and understood
these instructions.

+ Hydrofluoric acid is a very powerful and aggressive chemical.

« Itis a severe eye and tissue irritant. If accidentally splashed into the eye,
flush with copious amounts of water for 15 minutes and seek immediate
medical attention.

* Hydrofluoric acid also releases a vapor that iritates respiratory
passageways. Chronic inhalation of fumes is dangerous and can cause
damage.

« Extreme care must be taken to protect the patient, operator and assistant.

+ These individuals must wear protective eyewear.

+ The operator and assistant must wear protective gloves.

* Rubber dam isolation must be used for intraoral porcelain repair.

+ DO NOT use PORCELAIN ETCHANT to etch exposed enamel or dentin
surfaces.

* Injury may result if PORCELAIN ETCHANT is allowed to remain on the
skin ormucosa for extended periods of time. Contact with other tissues:
rinse spills immediately with a copious amount of water for several minutes.

« Verify flow of etchants prior to applying intraorally. If resistance is met,
replace tip and re-check. Use only recommended tips.

+ Do not allow any product to be ingested.

+ Re-cap syringe with the luer lock cap.

Cautions:

Cross-contamination:

+ Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of
used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.

+ Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any
contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe
becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:

+ Do not re-etch restorations that have been etched by the lab. Over etching
porcelain may cause weakening of porcelain or degradation of bond strength.

* PORCELAIN ETCHANT will microscopically roughen porcelain and glass
surfaces. As such, care must be taken to avoid having the etchant contact
glazed porcelain surfaces since these surfaces will lose their gloss.

+ Safety data sheet available on request.

+ Safety data sheet available at www.bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

For Bottle Delivery: Twist off bottle cap and hold bottle at an angle to
dispense PORCELAIN ETCHANT into a mixing well. Use an applicator brush
to apply to the desired etching area. Proceed with porcelain etching.

For Syringe Delivery: Remove cap from syringe. Securely attach di

d PORCELAIN ETCHANT
€ 4%iges gepuffertes Flussséure-Atzgel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PORCELAIN ETCHANT ist ein 4%iges gepuffertes Flusssaure-Atzgel, das
mit groRter Vorsicht gehandhabt werden muss (Siehe WARNHINWEISE).
Das BISCO 4%ige PORCELAIN ETCHANT wurde gepuffert, geliert und
entsprechend verpackt, um Probleme zu minimieren. Die vorliegenden
Anweisungen miissen eingehalten werden. PORCELAIN ETCHANT verbessert
die mechanische Bindung zwischen Keramik und AdhasiviZement durch
VergroRerung der Oberflache von Keramik. Der Effekt ist vergleichbar mit dem
Sandstrahlen, lasst sich jedoch besser steuern und ist effektiver.

Indikationen: N

Die Haupteinsatzgebiete von 4%igem PORCELAIN ETCHANT liegen im Atzen
von Keramik zur Vorbereitung der folgenden Schritte:

1 von i

2. Reparatur von Keramikrestaurationen.

Warnhinweise:

+ Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie diese Anleitung sorgféltig
gelesen und verstanden haben.

+ Fluorwasserstoffséure ist eine sehr starke und aggressive Chemikalie.

+ Sie verursacht schwere Augen- und Gewebereizungen. Kommt das
Produkt in Augenkontakt 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spiilen und
sofort einen Arzt aufsuchen.

+ Fluorwasserstoffséure setzt auch Dampfe frei, die die Atemwege reizen
kénnen. Das dauerhafte Einatmen solcher Dampfe ist gefahrlich und kann
2u Gesundheitsschaden fiihren.

+ Es muss mit groBter Vorsicht vorgegangen werden, um den Patienten,
Behandler und Assistenten zu schiitzen.

+ Diese Personen miissen einen Augenschutz tragen.

+ Der Behandler und der Assistent miissen Schutzhandschuhe tragen.

+ Fiir die intraorale i muss werden.

+Verwenden Sie KEIN PORCELAIN ETCHANT, um freiliegende

Zahnschmelz- oder Dentinoberflachen zu atzen.

* Zu Verletzungen kann es auch kommen, wenn das PORCELAIN ETCHANT
langere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Im Falle eines Kontakts
mit anderem Gewebe: Verschilttetes Atzmittel mehrere Minuten lang mit
reichlich Wasser abspiilen.

+ Uberpriifen Sie den Fluss der Atzmittel, bevor Sie sie intraoral auftragen.
Wenn ein Widerstand zu spiiren ist, ersetzen Sie die Spitze und priifen Sie
erneut. Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen

+ Sorgen Sie dafiir, dass das Produkt nicht verschluckt wird.

« VerschlieBen Sie die Spritze erneut mit der Luer-Verschlusskappe.

Warnhinweise
Kreuzkontamination:

+ Das Produkt kann Komponenten enthalten, die fiir den einmaligen Gebrauch
bestimmt sind. Entsorgen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht
reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.

+Es wird eine {ibli jieni iille zu
verwenden, um eine Kontamination der Spritzen wahrend der Behandlung
zu vermeiden. Wenn die Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie. Nicht
reinigen oder desinfizieren.

VorsichtsmaRnahmen:

+ Atzen Sie keine Restaurationen erneut, die bereits im Labor geatzt wurden.
Das (berméRige Atzen von Keramik kann zu einer Schwachung des
Materials fiihren oder die Haftwerte stark einschrénken

* PORCELAIN ETCHANT bewirkt eine mikroskopische Aufrauhung von
Keramik- und Glasoberflachen. Aus diesem Grund muss dafiir gesorgt
werden, dass das Atzmittel nicht mit polierten Keramikoberflachen in Kontakt
kommt, da diese Oberfléchen dadurch ihren Glanz verlieren.

+ Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfiigbar.

+ Das Si i ist unter www.bisco.com verfiigbar.

tip. Verify the flow of the etchant prior to application to the restoration or
intraoral application.

1. ETCHING PORCELAIN RESTORATIONS PRIOR TO CEMENTATION

. Protective eyewear and gloves must be worn by operator and assistant.

If the lab has not already etched the restoration, apply PORCELAIN
ETCHANT (4% HF) to the dry porcelainsurface for 5-6 minutes. Care must
be taken to avoid having the etchant contact glazed porcelain surfaces
since these surfaces will lose their gloss.

. Rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Fiir Entnahme aus Flasche: Drehen Sie die Kappe von der Flasche ab
und halten Sie die Flasche geneigt, um PORCELAIN ETCHANT in eine

2zu geben. Sie einen Appli insel, um das
Mittel auf den gewiinschten Atzbereich aufzutragen. Fahren Sie mit der
Porzellanatzung fort.

Fiir Entnahme aus Spritze: Nehmen Sie die Kappe von der Spritze ab.

should appear dull and frosty (if porcelain has a
agitate a moist microbrush on the porcelain to remove salt and debris

created by etching).
4. Apply one to two thin coats of silane with a brush to the etched internal
surface of the ion according to i ions. Dry

with air syringe.
. Proceed with adhesive applications and cementation according to the
manufacturer's instructions.

o

. Protective eyewear and gloves must be worn by operator and assistant.
Protective eyewear must be worn by patient.

Remove the glaze & bevel (45 degree) the porcelain around the area to be
repaired. (Remove any old composite remaining from previous repairs.)
Isolate the area to be etched with a rubber dam. BISCO'S BARRIER GEL*
should be placed where etching is not desired.

Apply PORCELAIN ETCHANT (4% HF) to the dry porcelain surface

for 5-6 minutes. Continue to observe the etch site throughout the entire
procedure. Suction the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious
amount of water and air dry. The etched surface should appear dull

and frosty (if porcelain has a white/chalky appearance, agitate a moist
microbrush on the porcelain to remove salt and debris created by etching,
rinse and dry).

Apply one to two thin coats of silane with a brush to the etched surface of
the restoration and allow to dwell for 30 seconds.Dry with air syringe.
Apply an adhesive system according to the manufacturer’s instructions.
Complete the repair with composite and finish/polish.

NOTE: For repairs with exposed Metal, Alumina, Zirconia or
Composite, see the instructions for BISCO’s INTRAORAL REPAIR KIT*
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HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available
hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during
treatment is recommended.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence,
refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/72°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products
if proven defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages
or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability
to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the
user to determine the suitability of the product for its intended use. The user
assumes all risk and liability in connection therewith.

* BARRIER GEL and INTRAORAL REPAIR KIT are manufactured by BISCO, Inc.

sicher anbringen. Uberpriifen Sie den Atzmittelfluss vor der
ppli auf die ion oder der i I

1. ATZEN VON PORZELL ANRESTAURATIONEN VOR DER ZEMENTIERUNG
. Der Behandler und Assistent missen einen Augenschutz und
Schutzhandschuhe tragen.

Wenn das Labor die Restauration noch nicht geétzt hat, tragen Sie
PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) 5-6 Minuten lang auf die trockene
Porzellanoberflache auf. Es muss dafiir gesorgt werden, dass das Atzmittel
nicht mit polierten Keramikoberflachen in Kontakt kommt, da diese
Oberfléchen dadurch ihren Glanz verlieren.

Mit ausreichend Wasser spiilen und lufttrocknen. Die geatzte Oberflache
sollte stumpf und frostig erscheinen (wenn Keramik ein weiBes/kalkiges
Aussehen hat, streichen Sie mit einem feuchten Mikropinsel kreisend
dariiber, um Salz und Ablagerungen, die durch das Atzen entstehen,
zu entfernen).

Tragen Sie ein bis zwei diinne Schichten Silan mit einem Pinsel auf
die gedtzte ache der auf (nach F

Anschlieend luftirocknen.

Beginnen Sie mit dem Auftragen des Adhésivs und mit der Zementierung
(nach Herstellerangaben).

2. REPARATUR VON PORZELLANRESTAURATIONEN

. Der Bediener und Assistent missen einen Augenschutz und

Schutzhandschuhe tragen. Der Patient muss einen Augenschutz tragen.

Entfernen Sie die Glasur und frésen Sie die Keramik um die zu reparierende

Stelle herum um 45 Grad ab. (Entfernen Sie eventuell vorhandenen Zement,

oder Komposit der von friiheren Restaurationen stammt.)

Isolieren Sie den zu atzenden Bereich mit Kofferdamm. BISCO BARRIER

GEL* sollte dort aufgetragen werden, wo kein Atzmittel erwiinscht ist.

Tragen Sie PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) 5-6 Minuten lang auf die

trockene Porzellanoberfléche auf. Beobachten Sie die Atzstelle wéhrend

des gesamten Verfahrens. Saugen Sie das PORCELAIN ETCHANT ab,
spiilen Sie es mit ausreichend Wasser ab und lassen Sie es trocknen. Die
gedtzte Oberflédche sollte stumpf und frostig erscheinen (wenn Porzellan
ein weiBes/kalkiges Aussehen hat, streichen Sie mit einem feuchten

Mikropinse! kreisend (iber das Porzellan, um Salz und Ablagerungen,

die durch das Atzen entstehen, zu entfernen; anschiieRend spiilen und

trocknen lassen).

. Tragen Sie eine oder zwei diinne Schichten Silan mit einem Pinsel auf die
geatzte Oberflache des Restaurationsbereichs auf und lassen Sie sie 30
Sekunden lang trocknen. AnschlieBend lufttrocknen.

6. asi nach F i auftragen. SchlieBen Sie die
Restauration mit Zement oder Komposit ab und polieren/behandeln Sie
die Oberflache.

HINWEIS: Weitere i u i mit
Metall, Aluminiumoxid, Zirkonoxid oder Zement finden Sie in der
Anleitung fiir das INTRAORAL REPAIR KIT* von BISCO.
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HYGIENE: VerschlieBen Sie die Spritze emeut mit der Kappe des Luer-
Locks. Es wird empfohlen, eine {ibli jeni iille zu
verwenden, um eine Kontamination der Spritzen wéhrend der Behandlung
zu vermeiden.

ENTSORGUNG: Beachten Sie die Bestimmungen zur Entsorgung von Abfallen
an lhrem Ort. Wenn es solche Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die
nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/72°F) lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von
fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. ibemimmt keine Haftung fiir direkte
und Folgeschaden oder -verluste, die aus der beschriebenen oder falschen
Anwendung der Produkte entstehen. Vor dem Gebrauch obliegt es der

des die it des Produkts fiir den
gewiinschten Einsatz zu bestimmen. Der Anwender (bernimmt alle damit
verbundenen Risiken und die Haftung.

* BARRIER GEL und INTRAORAL REPAIR KIT werden von BISCO, Inc.
hergestellt.

PORCELAIN ETCHANT
€S Gel de écido fluorhidrico tamponado al 4 %

INFORMACION GENERAL

PORCELAIN ETCHANT es un gel de 4cido fluorhidrico tamponado al 4 %
que debe manipularse con extrema precaucion (consulte ADVERTENCIAS).
PORCELAIN ETCHANT 4 % de BISCO se ha tamponado, gelificado y
envasado para reducir al minimo los problemas, siempre que se utilice de
acuerdo con estas instrucciones. PORCELAIN ETCHANT mejora la unién
mecénica entre la porcelana y el adhesivo/cemento aumentando el érea
superficial de la porcelana. El efecto es similar al del arenado, pero es mas
controlado y eficaz.

Indicaciones para su uso:

El uso principal de PORCELAIN ETCHANT 4 % es el grabado de porcelana
antes de:

1. La cementacion de restauraciones de porcelana.

2. La reparacion de restauraciones de porcelana.

Advertencias:
* No utilice este producto hasta que haya leido y comprendido a fondo
estas instrucciones.
+ El 4cido fluorhidrico es un producto quimico muy potente y agresivo.

+ Es un potente irritante para los ojos y los tejidos. Si salpica accidentalmente
enel ojo, ldvelo con una cantidad abundante de agua durante 15 minutos y
busque atencion médica de inmediato.

+ El &cido fluorhidrico también libera un vapor que irita los conductos
respiratorios. La inhalacién cronica de vapores es peligrosa y puede
causar dafios.

+ Debe tenerse extremo cuidado para proteger al paciente, al operador
y al asistente.

+ Estas personas deben Ilevar proteccion ocular.

+ El operador y el asistente deben llevar guantes protectores.

it PORCELAIN ETCHANT

Gel a base di acido fluoridrico tamponato al 4%

INFORMAZIONI GENERALI

PORCELAIN ETCHANT & un gel a base di acido fluoridrico tamponato
al 4% da maneggiare con estrema attenzione (vedere AVVERTENZE).
PORCELAIN ETCHANT 4% di BISCO ¢ stato tamponato, frasformato in gel
e confezionato per ridurre i problemi, purché utilizzato secondo le istruzioni
fornitre. PORCELAIN ETCHANT migliora il legame tra porcellana e adesivo/
cemento poiché la mordenzatura aumenta la superficie di adesione della
porcellana. L'effetto & simile al processo di sabbiatura ma & maggiormente
controllato ed efficace.

Indicazioni per I'uso:

Il principale utilizzo di PORCELAIN ETCHANT 4% & la mordenzatura della
porcellana prima della.

1. Cementazione dei restauri in porcellana.

2. Riparazione dei restauri in porcellana.

Avvertenze:
« Non utilizzare questo prodotto prima di aver letto attentamente e compreso
le presenti istruzioni.
+ L'acido fluoridrico & una sostanza chimica molto potente e aggressiva.
+E un potente imtante per occhi e tessuti. Se il mordenzante viene
accidentalmente a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente
con acqua per 15 minuti e chiedere immediatamente assistenza medica.
+ L'acido fluoridrico rilacia inoltre un vapore che irrita le vie respiratorie.
L'inalazione cronica dei fumi & pericolosa e pud causare danni.
+ E necessaria estrema cautela per proteggere il paziente, I'operatore e
lassistente.
+ Questi soggetti devono indossare occhiali protettivi.
+ L'operatore e I'assistente devono indossare guanti protettivi.
* Per le riparazioni intraorali della porcellana & necessario utilizzare un
i con diga in gomma.

*Parala on intraoral de debe utilizarse ai
con dique de goma.

+ NO utilice PORCELAIN ETCHANT para grabar superficies de esmalte o
dentina expuestas.

+ Pueden producirse lesiones si se deja que PORCELAIN ETCHANT
permanezca en la piel o la mucosa durante largos periodos de tiempo.
En caso de contacto con ofros tejidos; enjuague las salpicaduras
inmediatamente con una cantidad abundante durante varios minutos.

+ Verifique la fluidez del gel grabador antes de aplicar intraoralmente. Si
encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a comprobar. Utilice
(nicamente puntas recomendadas.

+ No permita que se ingiera ningtin producto.

+ Vuelva a tapar la jeringa con la tapa Luer Lock.

Avisos:
Contaminacion cruzada:

+ El producto puede contener elementos que estén disefiados para usarse
una sola vez. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No lave,
desinfecte ni reutilice.

+ Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso habitual para
evitar cualquier contaminacion de las jeringas durante el tratamiento. Si la
jeringa se contamina, deséchela. No la lave ni desinfecte.

Precauciones:

+ No vuelva a grabar restauraciones que el laboratorio haya grabado. El
grabado excesivo de la porcelana puede provocar su debilitamiento o la
degradacion de la fuerza de adhesion.

* PORCELAIN ETCHANT aumenta la rugosidad microscopica de las
superficies de porcelana y vidrio. Por tanto, debe tenerse cuidado para evitar
que el grabador entre en contacto con superficies de porcelana esmaltada
ya que dichas superficies perderian el brillo.

+ Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.

+ Ficha de datos de seguridad disponible en www.bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

Para la administracion con frasco: gire la tapa del frasco y sostenga
el frasco en angulo para dispensar PORCELAIN ETCHANT en un pocillo
de mezcla. Utilice un pincel aplicador para aplicar en la zona de grabado
deseada. Proceda con el grabado de la porcelana.

Para la administracion con jeringa: retire el capuchon de la jeringa. Conecte
firmemente la punta dispensadora. Verifique el flujo del agente de grabado
antes de aplicarlo a la restauracion o a la aplicacion intraoral

1. GRABADO DE LAS RESTAURACIONES DE PORCELANA ANTES DE
LA CEMENTACION

. El operador y el asistente deben llevar gafas y guantes protectores.

Si el laboratorio atin no ha grabado la restauracion, aplique PORCELAIN
ETCHANT (4 % HF) a la superficie de porcelana seca durante 5-6 minutos.
Debe tenerse cuidado para evitar que el grabador entre en contacto con
superficies de porcelana esmaltada ya que dichas superficies perderian
el brillo.

Enjuague con una cantidad abundante de agua y seque con aire. La
superficie grabada debe parecer opaca y escarchada (si la porcelana
tiene un aspecto blanco/blanquecino, frote con un micropincel himedo
la porcelana para eliminar la sal y los residuos creados por el grabado).
Aplique con un pincel una o dos capas finas de silano a la superficie interna
grabada de la restauracion de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Seque con una jeringa de aire.

Proceda con las aplicaci adhesivas y la
las instrucciones del fabricante.
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. El operador y el asistente deben llevar gafas y guantes protectores. El
paciente debe llevar gafas protectoras.

. Retire el esmaltado y bisele (45 grados) la porcelana alrededor del drea

que se va a reparar. (Retire cualquier composite antiguo que quede de

reparaciones anteriores)

Aisle el area que se va a grabar con un dique de goma. Debe colocarse

BARRIER GEL* de BISCO donde no se desee el grabado.

Aplique PORCELAIN ETCHANT (4% HF) a la superficie de porcelana seca

durante 5-6 minutos. Siga observando el sitio de grabado durante todo el

procedimiento. Succione el PORCELAIN ETCHANT, luego enjuague con

una cantidad abundante de agua y seque con aire. La superficie grabada

debe parecer opaca y escarchada (si la porcelana tiene un aspecto blanco/

blanquecino, frote con un micropincel himedo en la porcelana para eliminar

la sal y los residuos creados por el grabado, enjuague y seque).

Aplique con un pincel una o dos capas finas de silano a la superficie

grabada de la restauracion y deje reposar durante 30 segundos. Seque

con una jeringa de aire.

Aplique un sistema adhesivo de acuerdo con las instrucciones del

fabricante. Complete la reparacion con composite y haga el acabado/pulido.

NOTA: Para reparaciones con metal, alimina, zirconia o composite
consulte las i del INTRAORAL REPAIR KIT
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HIGIENE: Vuelva a tapar la jeringa con la tapa Luer Lock. Se recomienda
utilizar una cubierta protectora higiénica de uso habitual para evitar cualquier
contaminacion de las jeringas durante el tratamiento.

ELIMINACION: Consulte las disposiciones locales relativas a los residuos. En
caso de que no existan, remitase a las disposiciones nacionales o regionales
relativas a los residuos.

ALMACENAMIENTO: Conservar a temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25
°CI 72 °F).

GARANTIA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos
en caso de que resulten defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por
las pérdidas ni los dafios, ya sean directos o derivados, que se deban al uso
0 a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su
utilizacion, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto

+ NON utilizzare PORCELAIN ETCHANT per mordenzare superfici esposte
di dentina o smalto.

+ Si possono verificare delle lesioni qualora il mordenzante PORCELAIN
ETCHANT sia lasciato sulla pelle o sulla mucosa periodi di tempo
prolungati. In caso di contatto con altri tessuti: sciacquare immediatamente
con molta acqua per diversi minuti.

+ Verificare la fluidita dei mordenzanti prima di applicarli i Se

PORCELAIN ETCHANT
% 4% buffrad fluorvatesyragel

ALLMAN INFORMATION
PORCELAIN ETCHANT &r en 4% buffrad fluorvatesyragel som ska handhas
med mycket stor forsiktighet. (Se VARNINGAR). BISCO:s 4% PORCELAIN
ETCHANT har buffrats, forsetts med gelkonsistens och forpackats for att
minimera forekomsten av problem, forutsatt att produkten anvands som
foreskrivs i den har bruksanvisningen. PORCELAIN ETCHANT forbéttrar

fi PORCELAIN ETCHANT
1 4 % puskuroitu fluorivetyhappogeeli

YLEISIA TIETOJA
PORCELAIN ETCHANT on 4 % puskuroitu fluorivetyhappogeeli, jota on
késiteltava aarimmaisen varovasti (ks. kohta VAROITUKSET). BISCOn 4 %
PORCELAIN ETCHANT on puskuroitu, geeliméinen ja pakattu ongelmien
minimoimiseksi edellyttaen, etté sitad kaytetddn naiden ohjeiden mukaisesti.
PORCELAIN ETCHANT parantaa posliinin ja sidosaineen/sementin valistd

den mekaniska bindningen mellan porslin och genom att
forstora porslinets bindningsyta. Etseffekten ar lik den som erhalls vid
a men &r mer och mera effektiv.

Anvéndningsomraden:

Den huvudsakliga anvéndningen av 4% PORCELAIN ETCHANT &r for etsning
av porslin fore:
1. C

av
2. Reparation av porslinserséttningar.

Varningar

+ Anvand inte produkten forrdn du noggrant last igenom och forstétt denna
bruksanvisning

+ Fluorvatesyra &r en mycket kraftfull och aggressiv kemikalie.

+ Den kan allvarligt skada 6gon och vavnad. Om sténk av misstag kommer i
dgonen, spola med rikliga mangder vatten i 15 minuter och sk omedelbart
medicinskt omhéndertagande.

+ Fluorvétesyra avger &ven angor som irriterar luftvagarna. Kronisk
inandning av angor &r farligt och kan orsaka skada.

* Yttersta omsorg maste vidtas for att skydda patient, operator och
assisterande personal

+ Dessa personer maste béra skyddsglasogon.

+ Operatoren och assisterande personal maste anvanda skyddshandskar.

* Kofferdam méste anvandas vid intraoral porslinsreparatur.

+ Anvand INTE PORCELAIN ETCHANT fér att etsa exponerade emalj- eller
dentinytor.

+ Skada kan uppsta om PORCELAIN ETCHANT far kvarstanna pa hud eller
slemhinna en langre stund. Om etsmedlet kommer i kontakt med andra
vavnader, spola omedelbart med rikligt med vatten i flera minuter.

« Kontrollera flodet av etsmedlet fore applikation intraoralt. Om ett
flodesmotstand foreligger byt spets och kontrollera igen. Anvénd endast

spetsar

si incontra resistenza, sostituire la punta e ricontrollare. Utilizzare solo le
punte consigliate.

+ Non consentire l'ingestione del prodotto.

+ Richiudere la siringa con il tappo luer lock.

Attenzione:
Contaminazione crociata:
« il prodotto pud contenere elementi progettati come monouso. Smaltire
gli accessori utilizzati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
+ Si consiglia I'utilizzo di una copertura protettiva igienica per evitare la
contaminazione delle siringhe durante il trattamento. Se la siringa viene
contaminata, scartarla. Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:

+ Non mordenzare una seconda volta i restauri che siano stati mordenzati
in laboratorio. Un'eccessiva mordenzatura della porcellana pud causare
lindebolimento della porcellana stessa o una riduzione della forza di
adesione.

* PORCELAIN ETCHANT irruvidisce a livello microscopico le superfici in
porcellana e in vetro. Di conseguenza & necessario fare attenzione a evitare
qualsiasi contatto tra il mordenzante e le superfici di porcellana lucidate che
altrimenti perderebbero la propria lucentezza.

+ Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

+ Scheda dati di sicurezza disponibile all'indirizzo www.bisco.com.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per I'erogazione dal flacone: svitare il tappo del flacone e tenere il
flacone inclinato per erogare PORCELAIN ETCHANT in un pozzetto per la
miscelazione. Utilizzare una spazzola applicatrice per applicare sull'area di
incisione desiderata. Procedere con la mordenzatura in porcellana.

Per 'erogazione dalla siringa: rimuovere il tappo dalla siringa. Fissare
saldamente la punta di erogazione. Verificare il flusso del mordenzante prima
dell'applicazione al restauro o dell'applicazione intraorale.

1._MORDENZATURA DI RESTAURI IN PORCELLANA PRIMA DELLA

CEMENTAZIONE

. L'operatore e I'assistente devono indossare occhiali protettivi.

2. Se il restauro non & gia stato mordenzato in laboratorio, applicare
PORCELAIN ETCHANT (acido fluoridrico al 4%) sulla superficie di
porcellana asciutta per 5-6 minuti. E necessario fare attenzione per evitare
qualsiasi contatto tra il mordenzante e le superfici di porcellana lucidate che
altrimenti perderebbero la propria lucentezza.

. Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare allaria. La
superficie mordenzata dovrebbe apparire opaca e color ghiaccio (se la
porcellana appare bianco/ color gesso, utilizzare un microspazzolino umido
sulla porcellana per rimuovere il sale e i detriti creati dalla mordenzatura).

. Applicare con un pennello uno o due strati sottili di silano sulla superficie
interna mordenzata del restauro secondo le istruzioni del produttore.
Asciugare con una siringa ad aria.

. Procedere con le applicazioni dell'adesivo e la cementazione secondo le
istruzioni del produttore.

2. RIPARAZIONE DEI RESTAURI IN PORCELLANA

. Loperatore e I'assistente devono indossare occhiali protettivi. Il paziente
deve indossare occhiali protettivi.

. Rimuovere la smaltatura e bisellare (45 gradi) la porcellana intorno allarea
da riparare. rimuovere eventuali strati di vecchi compositi relativi alle
riparazioni precedenti.
Isolare I'area da mordenzare con una diga di gomma. Utilizzare BARRIER
GEL* di BISCO nel caso in cui non si desideri procedere alla mordenzatura.
Applicare PORCELAIN ETCHANT (acido fluoridrico al 4%) sulla superficie
di porcellana asciutta per 5-6 minuti. Continuare a osservare l'area
mordenzata durante tutta la procedura. Aspirare PORCELAIN ETCHANT,
quindi risciaquare  abbondantemente con acqua e lasciare asciugare
allaria. La superficie mordenzata dovrebbe apparire opaca e color
ghiaccio (se la porcellana ha un aspetto bianco/ color gesso, ufilizzare un
microspazzolino umido sulla porcellana per rimuovere il sale e i detriti creati
dalla quindi risci ed asci

. Applicare con un pennello uno o due strati sottili di silano sulla superficie
mordenzata del restauro e lasciare agire per 30 secondi. Asciugare con
una siringa ad aria.

. Applicare un sistema adesivo attenendosi alle istruzioni del produttore.
Completare la riparazione con un composito e concludere/lucidare.
NOTA: per riparazioni con composito, zirconia, allumina o metallo
esposto, fare riferimento alle istruzioni per il INTRAORAL REPAIR
KIT* di BISCO.
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IGIENE: richiudere le siringhe con il cappuccio luer lock. si consiglia di utilizare
le comuni protezioni igieniche per evitare I'eventuale inazione delle

+ Far inte fortaras.
+ Aterforslut sprutan med “luer-lock -korken.

Observanda:
Kors-kontamination:

sidosta lisa@malla posliinin pinta-alaa. Vaikutus on samankaltainen
kuin hiekkapuhalluksella, mutta hallitumpi ja tehokkaampi.

Kéyttoindikaatiot:

4 % PORCELAIN ETCHANTIn ensisijainen kayttotarkoitus on posliinin etsaus
ennen seuraavia toimenpiteitd:

1. posliinirestauraatioiden sementointi

2. posliinirestauraatioiden korjaus.

Varoitukset:

+ Ald kéyté tatd tuotetta ennen kuin olet lukenut ja ymmartanyt ndma
ohjeet taysin.

+ Fluorivetyhappo on hyvin voimakas ja aggressiivinen kemikaali.

+ Se arsyttad silmid ja kudoksia voimakkaasti. Jos ainetta roiskuu
vahingossa silméan, huuhtele runsaalla vedelld 15 minuutin ajan ja
hakeudu heti 14akarin hoitoon.

+ Fluorivetyhappo vapauttaa myos hoyryd, joka érsyttéd hengitysteitd.
Pitkdaikainen hyryjen hengittdminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
vaurioita.

+ Potilas, kayttaja ja avustaja on suojattava erittéin huolellisesti.

+ Heidan on kaytettévé suojalaseja.

+ Kayttdjan ja avustajan on kaytettdva suojakésineita.

* Suun sisélld posliinin ji yhtey i on
kaytettavé kofferdamia.

« ALAkayta PORCELAIN ETCHANTia paljastuneiden kiille- tai dentiinipintojen
etsaukseen.

+Jos PORCELAIN ETCHANTIn annetaan olla kosketuksissa ihon tai
limakalvon kanssa pidemmén aikaa, seurauksena voi olla vamma. Kosketus
muiden kudosten kanssa: huuhtele heti runsaalla vedella useiden minuuttien
ajan.

« Varmista ennen etsausaineen intraoraalista annostelua, etté se juoksee
ulos karjesta. Jos tuntuu vastusta, vaihda kérki ja tarkista uudelleen. Kéyta
vain suositeltuja kérkid.

+ Al sall tuotteen nielemistd.

+ Sulje ruisku luer lock -korkilla.

Huomio:
bhogs

+ Produkt kan innehalla komponenter som &r avsedda for er
Sléng anvénda eller kontaminerade spetsar. Rengér, desinficera eller
Ateranvénd inte.

+ Anvéndning av vanligen o hygienisk y dlien for att
undvika ination av sprutor under i Om
spruta kontaminerats slang denna. Rengér eller desinficera inte.

Forsiktighetsatgarder

R

+ Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakayttoon. Havita
kéytetyt tai kontaminoituneet karjet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai
kéyttaa uudelleen.

+ On suositeltavaa kéyttaa yleisesti saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita,
jotta ruiskut eivat kontaminoituisi hoidon aikana. Jos ruisku kontaminoituu,
havita se. Ei saa puhdistaa tai desinfioida.

+ Ateretsa inte ersattningar som etsats pa lab. O g kan orsaka
forsvagning av porslinet eller orsaka forsdmrad bindningsstyrka.

+ PORCELAIN ETCHANT ruggar upp ytan mikroskopiskt pa porslinsytor och
glasytor. Undvik darfor att lata gel komma i kontakt med glaserade ytor, da
dessa kommer att forlora sin glans.

+ Sakerhetsdatablad kan erhallas vid forfragan.

+ Sakerhetsdatablad finns tillgéngliga pa www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

For applicering fran flaska: Vrid av flaskans lock och hall flaskan i en vinkel
for att fordela PORCELAIN ETCHANT i en blandningsbrunn. Anvand en
applikatorborste for att applicera pa det dnskade etsningsomradet. Fortsatt
med porslinsetsning.

For applicering fran spruta: Ta bort locket fran sprutan. Fast
dispenseringsspetsen sékert. Verifiera flodet av etsmedel innan applicering pa
restaurering eller intraoral applicering.

. ETSNING AV PORSLINSERSATTNINGAR FORE CEMENTERING
. Skyddsglasdgon och skyddshandskar ska anvandas av operatér och
assisterande personal.
Om labbet inte redan har etsat restaureringen, applicera PORCELAIN
ETCHANT (4% HF) fill den torra porslinsytan i 5-6 minuter. Undvik att
lata gel komma i kontakt med glaserade ytor da dessa kommer att forlora
sin glans.
Skélj med rikligt med vatten och torka med luftblaster. Den etsade ytan ska
se matt och frostig ut (om porslinet har ett vittkritaktigt utseende, gnugga
med en fuktad mikroborste péa porsline for att ta bort salter och debris som
uppkommit p g a etsningen).
. Applicera ett eller tva tunna skikt silan med en borste pa ersattningens
etsade interna ytor enligt tillverkarens bruksanvisning. Torka med luftblaster.
Fortskrid med applicering av adhesiv och cement enligt tillverkarens
anvisningar.

. REPARATION AV PORSLINSERSATTNINGAR
. Skyddsglaségon och handskar maste béras av operatdr och assistent.
Skyddsglasdgon maste baras av patienten.
Avlagsna ytglasyr & kantskar (45°) porsli runt
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+ Ala etsaa uudelleen restauraatioita, jotka on jo etsattu laboratoriossa.
Posliinin liika etsaaminen voi heikentaa posliinia tai sidoslujuutta.

* PORCELAIN ETCHANT karhentaa mikroskooppisesti posliini- ja
lasipintoja. Siksi on valtettéva huolella etsausaineen kosketusta lasitettujen
posliinipintojen kanssa, etteivat pinnat menetd Kiiltoaan.

+ Kéyttoturvallisuustiedote on saatavissa pyynndsté.

+ Kayttoturvalli on i

KAYTTOOHJEET

www.bisco.com.

Pullosta tapahtuva annostelu: Kierra pullon korkki pois ja pidé pulloa vinossa
ja annostele PORCELAIN ETCHANT -etsausainetta sekoituskuppiin. Levitd
tuote halutulle etsausalueelle levitinsiveltimelld. Aloita posliinin etsaus.

Ruiskusta tapahtuva annostelu: Poista ruiskun korkki. Kiinnita annostuskarki
huolella. Tarkista etsausaineen virtaus ennen kayttoa restauraatioon tai
intraoraaliseen levitykseen.

1. POSLIINIRESTAURAATIOIDEN ETSAUS ENNEN SEMENTOINTIA
Kéyttdjan ja avustajan on kaytettdva suojalaseja ja suojakdsineité.

Ellei restauraatiota ole jo etsattu laboratoriossa, levita PORCELAIN
ETCHANT (4 % HF) -etsausainetta kuivalle posliilinipinnalle 5-6 minuuttia
E i itettuj inipintojen kanssa on valtettava

[

huolella, etteivét pinnat meneta kiiltoaan.

Huuhtele runsaalla vedelld ja ilmakuivaa. Etsatun pinnan tulisi nayttdd
himmedlta ja huurteiselta (jos posliini nayttéa valkoiseltalliitumaiselta,
pyyhi posliinia kostealla microbrushilla etsauksen aiheuttaman suolan ja
jaémien poistamiseksi).

Annostele harjalla kaksi ohutta kerrosta silaania restauraation etsatulle
istajan ohjeiden isesti. Kuivaa i il
Annostele sen jalkeen sidosaine ja sementoi valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
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. Kayttéjan ja avustajan on kéytettava suojalaseja ja suojakasineitd. Potilaan
on kaytettéva suojalaseja.

. Poista lasitus ja tee posliiniin viiste (45 astetta) korjattavan alueen ymparille.
(Poista linen aiempien korjausten yhdistelmamuovijaama.)

~

(Avldgsna gammal komposit frén tidigare lagningar).
. Avgransa arbetsomradet med kofferdam. Applicera BISCO:s BARRIER GEL
* dér etsning inte Gnskas.
Applicera PORCELAIN ETCHANT (4% HF) pa den torra porslinsytan i 5-6
minuter. Hall etsomréadet under uppsikt under hela etsforfarandet. Sug bort
PORCELAIN ETCHANT spola darefter med rikligt med vatten och torka
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. Eristd etsattava alue kofferdamilla. BISCOn BARRIER GEL* -geeli tulee
laittaa kohtiin, joihin ei haluta etsausta.

. Annostele PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) kuivalle posliinipinnalle ja
anna vaikuttaa 5-6 minuutin ajan. Tarkkaile etsauskohtaa koko toimenpiteen
ajan. Poista PORCELAIN ETCHANT imulla, huuhtele sitten runsaalla
vedelld ja iimakuivaa. Etsatun pinnan tulisi nayttda himmealtd ja huurteiselta
(jos posliini nayttaa valkoiseltafliitumaiselta, hankaa posliinia kostealla

~

med luftbléster. Den etsade ytan ska se matt och frostig ut. (Om porslinet
har ett vitthritaktigt utseende, gnugga med en fuktad mi a
porslinet for att ta bort salter och debris som uppkommit p g a etsningen,
spola och torka).

Applicera ett till tva tunna skikt med silan pa ersattningens etsade interna
ytor med en borste och It verka i 30 sekunder. Torka med luftbléster.
Applicera ett adhesivsystem i enlighet med tillverkarens anvisningar. Gor
porslinsreparaturen férdig med komposit och finishera/polera.

0BS: Vid ion av metall, inium, Zirkonium eller
Komposit, se bruksanvisning for BISCO:s INTRAORAL REPAIR KIT *.

o
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HYGIEN: Aterférslut sprutan med “luer-lock™-korken. Anvandning av vanligen
jeni for att undvika kontamination av

sprutan under behandling rekorlnmenderasv

AVFALLSHANTERING: Se lokala bestammelser for avfallshantering. | franvaro
av sadana se nationella eller regionala bestammelser for avfallshantering.

FORVARING: Férvara vid rumstemperatur (20°C/68°F-25°C/72F).

GARANTIER: BISCO Inc. bekréftar skyldigheten att ersétta produkter
som visats vara defekta. Bisco Inc. patar sig inte ansvarsskyldighet som
hanfors till skador eller forluster, vare sig direkta eller indirekta som foljd av

etsauksen suolan ja debriksen poistamiseksi,
huuhtele ja kuivaa.

5. Annostele harjalla yksi tai kaksi ohutta kerrosta silaania restauraation
etsatulle pinnalle ja annan sen vaikuttaa 30 minuutin ajan. Kuivaa
iimapuustilla.

6. Kayta i Tee korjaus

valmiiksi yhdistelmamuovilla ja vwimel\stele/k\il\om.
HUOMAUTUS: Katso ohjeet palj metallin,
i i i E] BISCOn INTRAORAI

i tai y
REPAIR KIT* -pakkauksesta

HYGIENIA: Sulje ruiskut luer lock -korkilla. On suositeltavaa kéyttaa yleisesti
saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita, jotta ruiskut eivat kontaminoituisi
hoidon aikana.

HAVITTAMINEN: Katso paikalliset jtteenkésittelyn saénnét. Jos niité ei ole,
noudata kansallisia tai alueellisia jatesdannoksia.

SAILYTYS: Silyta huoneenlammassé (20°C/68°F - 25°C/72°F).

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat
tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistddn suorista tai seurauksellisista

siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTO: per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle
norme locali in materia di gestione dei rifiutii. Nel caso in cui non fossero
disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di
gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F -
25°CIT2°F).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilita di sostituire i prodotti nel
caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi
responsabilita per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti
dallutilizzo o dallincapacita di utiizzare i prodotti come sopra descritto. E

para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la
relacionados con la idoneidad

* BARRIER GEL e INTRAORAL REPAIR KIT estan fabricados por BISCO, Inc.

ilita dell'utente lidoneita del prodotto all'uso previsto
prima di utilizzare il prodotto per I'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e
le responsabilita associati all utilizzo del prodotto.

* BARRIER GEL e INTRAORAL REPAIR KIT sono prodotti da BISCO, Inc.

eller felaktig anvandning av Fore dning aligger
det anvandaren att bedéma lampligheten att anvénda produkten for avsett
&ndamal. Anva patar sig dari all risk och i

*BARRIER GEL och INTRAORALT REPAIR KIT tillverkas av BISCO Inc.

tai istd, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kaytdsta
tai kykenemattdmyydesta kayttaa niitd kuvatulla tavalla. Kayttajan vastuulla
on méarittaa ennen kayttda tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Kayttéja
ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvat riskit ja vastuut.

* BARRIER GEL ja INTRAORAL REPAIR KIT ovat BISCO, Inc:n valmistamia.



1 PORCELAIN ETCHANT
n 4% gebufferde fluorwaterstofzuurgel

ALGEMENE INFORMATIE

PORCELAIN ETCHANT is een 4% gebufferde fluorwaterstofzuurgel die met
uiterste zorg moet worden behandeld (zie WAARSCHUWINGEN). BISCO'S
4% PORCELAIN ETCHANT is gebufferd, gegeleerd en verpakt om problemen
zoveel mogelik te beperken, mits het wordt gebruikt in overeenstemming
met deze instructies. PORCELAIN ETCHANT verbetert de mechanische
binding tussen porselein en ljm/cement door het opperviak van het porselein
te vergroten. Het effect is vergelijkbaar met zandstralen maar is meer
gecontroleerd en effectief.

Indicaties voor gebruik:

Het voornaamste gebruik van 4% PORCELAIN ETCHANT is voor het etsen
van porselein voorafgaand aan:

1. Cementeren van porseleinrestauraties.

2. Herstel van porseleinrestauraties.

Waarschuwingen:
+ Gebruik dit product niet voordat u deze instructies goed hebt gelezen
en begrepen.
+ Fluorwaterstofzuur is een zeer krachtige en agressieve chemische stof.

+ Het is een emstig irriterend middel voor ogen en weefsels. Indien het
product per ongeluk in het oog spat, spoelt u het oog gedurende 15
minuten met ruime hoeveelheden water en roept u onmiddellijk medische
hulp in.

+ Fluorwaterstofzuur geeft ook een damp af die de

PORCELAIN ETCHANT
no 4 % bufret flussyre-gel

GENERELL INFORMASJON

PORCELAIN ETCHANT er en 4 % bufret flussyre-gel som ma handteres
med ekstrem forsiktighet (se ADVARSLER). BISCO'S 4 % PORCELAIN
ETCHANT er en bufret gel og pakket for & minimere problemer, forutsatt
at det brukes i samsvar med disse anvisningene. PORCELAIN ETCHANT
forbedrer den mekaniske bindingen mellom porselen og klebemidlet/sementen
ved & oke porselenets overflateareal. Effekten er lik sandblasing, men er mer
kontrollert og effektiv.

Indikasjoner for bruk:

4% PORCELAIN ETCHANT brukes primeert til & etse porselen far:
1. Sementering av porselensrestaureringer.

2. Reparasjon av porselenrestaureringer.

Advarsler:
+ Dette produktet mé ikke brukes fer disse anvisningene er naye gjennomlest
og forstatt.
+ Flussyre er et kraftig og aggressivt kjemikalie.

+ Den er sterkt iriterende for gyne og vev. Hvis etsemidlet kommer i
kontakt med gyet, skyll med rikelig mengde vann i 15 minutter og oppsek
legehjelp ayeblikkelig

+ Flussyre avgir ogsa en damp som iriterer luftveiene. Kronisk inhalasjon av
damp er farlig og kan forarsake skade.

+ Veer ekstremt papasselig med & beskytte pasienten, operatoren og

irriteert. Chronische inademing van dampen is gevaarlijk en kan schade
veroorzaken

+ Uiterste zorg moet in acht worden genomen om de patiént, de behandelaar
en de assistent te beschermen.

+ Deze personen moeten een beschermende bril dragen.

+ De behandelaar en de assistent moeten beschermende handschoenen
dragen.

* Voor herstel van intraoraal porselein moet een rubberdamisolatie
worden gebruikt.

+ Gebruik GEEN PORCELAIN ETCHANT om het oppervlak van blootgesteld
tandglazuur of dentine te etsen.

+ Er kan letsel optreden als PORCELAIN ETCHANT gedurende langere tijd
op de huid of het slijmvlies wordt gelaten. Contact met andere weefsels:
onmiddellijk de contactplaatsen gedurende enkele minuten met veel water
afspoelen.

+ Controleer de doorstroming van etsvloeistof voordat u intraoraal toedient. Als
weerstand wordt ondervonden, vervangt u de tip en controleert u opnieuw.
Gebruik alleen aanbevolen tips.

+ Zorg ervoor dat het product niet wordt ingeslikt.

+ Doe de dop met de luer-lock weer op de spuit.

Waarschuwingen:
Kruisbesmettingen:

+ Product kan onderdelen bevatten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik.
Voer gebruikte of besmette tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw
gebruiken.

+ Gebruk van algemeen
afdekmiddelen om contaminatie van spuiten tijdens de behandeling te
voorkomen, wordt aanbevolen. Als de spuit vervuild raakt, weggooien. Niet
reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:

+ Restauraties die door het lab zijn gegtst niet opnieuw etsen. Te veel etsen
van porselein kan verzwakking van porselein of vermindering van de
hechtsterkte veroorzaken.

* PORCELAIN ETCHANT maakt porselein en glazen opperviakten
microscopisch ruw. Als zodanig moet erop worden gelet dat het etsmiddel
niet in aanraking komt met geglazuurde porseleinen opperviakken, omdat
deze opperviakken dan hun glans verliezen.

{ is op verzoek i
. Velhghe\dsmformatleb\ad verkrijgbaar op www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor aanbrengen met fles: Draai de dop van de fles af en houd de fles onder
een hoek om PORCELAIN ETCHANT in een mengbakje aan te brengen.
Gebruik een applicatorpenseel om het etsmiddel op het gewenste etsgebied
aan te brengen. Ga over op het etsen van het porselein.

Voor toediening met spuit: Verwijder de dop van de spuit. Bevestig
de doseertip stevig. Controleer de uitstroom van het etsmiddel véor het
opde ie of intraorale

1 ETSEN VAN PORSELEINEN RESTAURATIES VOOR HET CEMENTEREN

. De behandelaar en de assistent moeten een beschermende bril en
handschoenen dragen.

. Als het laboratorium de restauratie nog niet heeft geétst, breng dan
5-6 minuten lang PORCELAIN ETCHANT (4% HF) aan op het droge
porseleinoppervlak. Er moet voor worden gezorgd dat het etsmiddel geen
geglazuurde porselein opperviakken raakt, omdat deze opperviakken hun
glans zullen verliezen.

. Afspoelen met veel water en aan de lucht drogen. Het geétste opperviak
moet er dof en ijzig uitzien (als het porselein een wit/krijtachtig uiterlijk
heeft, beweeg dan een vochtig microborsteltie over het porselein om door
het etsen veroorzaakt zout en vuil te verwijderen)

. Breng met een borsteltje é¢én tot twee dunne lagen silaan aan op het
geétste binnenopperviak van de restauratie volgens de instructies van de
fabrikant. Met een luchtspuit drogen.

. Ga door met aanbrengen van lijm en cementeer volgens de instructies
van de fabrikant

2. HERSTEL VAN PORSELEINRESTAURANTIES

. De behandelaar en de assistent moeten een beschermende bril en
handschoenen dragen. De patiént moet een beschermende bril dragen.

. Verwijder de glos en schuin het porselein af (45 graden) rond het

gebied dat moet worden hersteld. (Verwijder alle oude composiet die is

achtergebleven van eerder herstel.)

Isoleer het te etsen gebied met een rubberdam. BISCO'S BARRIER GEL*

moet worden aangebracht waar etsen niet gewenst is.

Breng PORCELAIN ETCHANT (4% HF) gedurende 5-6 minuten aan

op het droge porseleinopperviak. Blif gedurende de hele procedure de

plaats van het etsen observeren. Zuig het PORCELAIN ETCHANT weg,

en spoel vervolgens met veel water en laat aan de lucht drogen. Het

geétste opperviak moet er dof en ijzig uitzien (als het porselein een wit/

krijtachtig uiterlijk heeft, beweeg dan een vochtig microborsteltie over het

porselein om door het etsen veroorzaakt zout en vuil te verwijderen, spoel

en laat drogen).

Breng met een borsteltje é¢én tot twee dunne lagen silaan aan op het

geétste opperviak van de restauratie en laat het 30 seconden zitten. Met

een luchtspuit drogen.

Breng een lij aan volgens de ijzi van de fabrikant. De

restauratie voltooien met composiet en afwerken/polijsten.

OPMERKING Raadpleeg voor herstel me( blootgesteld metaal,

de ies voor BISCO’s
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INTRAORAL REPAIR KIT*

HYGIENE: Doe de dop met de luer-lock weer op de spuiten. Gebruik van
algemeen verkrijgbare hyglenlsche beschermende bedekking om contaminatie
van spuiten tiidens de te , wordt

VERWIJDERING: pleeg de i inzake afval.
Raadpleeg als deze er niet zijn nationale of regionale bepalingen met
betrekking tot afvalstoffen.

OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F).

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging
van producten indien zij defect bljken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als
gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals
beschreven. Het valt onder de verantwoordeljkheid van de gebruiker om voor
gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen.
De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* BARRIER GEL en INTRAORAL REPAIR KIT zijn vervaardigd door BISCO, Inc.

« Disse personene ma bruke vernebriller.
+ Operatoren og assistenten mé bruke vemehansker.
« Ved intraoral porselensreparasjon mé det isoleres med kofferdam.

+ IKKE bruk PORCELAIN ETCHANT til etsning av eksponerte emalje- eller
dentinoverflater.

+ Det kan oppsta skade hvis PORCELAIN ETCHANT forblir p& huden eller
slimhinnen over lengre perioder. Hvis etsemidlet kommer i kontakt med annet
vev, skyll ayeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

+ Kontroller at etsemidlene flyter uhindret for de péafores intraoralt. Hvis
det oppstar motstand, bytt ut spissen og kontroller pa nytt. Bruk kun
anbefalte spisser.

+ Produktene ma ikke svelges.

+ Sett pa hetten pa sproyten med luerlock-hetten.

Advarsel:
Krysskontaminering:
+ Produktet kan inneholde elementer som er ment il engangs bruk. Kast bruk-
te eller kontaminerte spisser. Ikke rengjer, desinfiser eller gjenbruk disse.
+ Bruk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende dekning for & unnga
forurensing av spreyter under behandling anbefales. Hvis sprayten blir
forurenset, kast den. lkke rengjer eller desinfiserer.

Forholdsregler:
+ Restaureringer som allerede er etset i laboratoriet ma ikke etses pa nytt.
For mye etsning kan fare til at porselenet blir tynnere eller at

t PORCELAIN ETCHANT
p Acido Hidrofiuoridrico Tamponado em Gel a 4%

INFORMAGOES GERAIS

PORCELAIN ETCHANT é um écido hidrofluoridrico tamponado em gel a
4% que devera ser manipulado com extrema precaugdo (Consulte a secgdo
ADVERTENCIAS). PORCELAIN ETCHANT a 9,5% da BISCO foi tamponado,
gelificado e embalado para minimizar problemas, desde que seja utilizado
de acordo com estas instrugdes. PORCELAIN ETCHANT melhora a adesédo
mecénica entre a porcelana e o adesivo/cimento aumentando a é4rea de
superficie da porcelana. O efeito é semelhante ao jato de areia mas é mais
controlado e eficaz.

Indicagdes de utilizagao:

A principal utiizagdo do PORCELAIN ETCHANT a 4% ¢ para acondicionar
a Porcelana antes da:

1. Cimentagao de Restauragdes em Porcelana.

2. Reparagéo de Restauragdes em Porcelana.

Adverténcias:

+ Néo utilize este produto até ler muito bem e compreender estas instrugdes.

+ O écido hidrofluoridrico & um quimico muito poderoso e agressivo.

« Irrita severamente os olhos e a pele. Se entrar acidentalmente em contacto
com os olhos, limpe com quantidades abundantes de dgua durante 15
minutos e procure cuidados médicos imediatamente.

+ 0 écido hidrofluoridrico também liberta um vapor que imita as vias
respiratérias. A inalagdo crénica de fumos é perigosa e pode causar
lesdes.

+ E necessério tomar extremo cuidado para proteger o Paciente, o Operador
e Assistente.

« Estes individuos devem utilizar protegéo ocular.

« O Operador e Assistente devem utilizar luvas de protegéo.

+ E necessério utilizar um isolamento de dique de borracha para a
reparagdo intraoral de porcelana.

+NAO utlize o PORCELAIN ETCHANT para acondicionar superficies
expostas de esmalte ou dentina.

+ Poders criar lesdes se o PORCELAIN ETCHANT permanecer em contacto
com a pele ou mucosas durante um periodo de tempo prolongado. Em caso
de contacto com outros tecidos: enxague imediatamente com muita 4gua
& por varios minutos.

+ Verifique o fluxo dos acondicionadores antes de aplicar intraoralmente. No
caso de resisténcia, substitua a ponta e verifique novamente. Utilize apenas
pontas recomendadas.

+ Nao permita a ingestéo de qualquer produto.

+ Volte a tapar a seringa com a tampa luer lock.

Cuidados:
Contaminagéo cruzada:
+ O produto pode conter itens concebidos para uma Gnica utilizagéo. Elimine
as pontas gastas ou contaminadas. Nao limpe, desinfete nem reutilize.
+ Recomenda-se a utilizagdo de protegéo higiénica disponivel, para evitar
qualquer contaminagdo das seringas durante o tratamento. Se a seringa

svekkes.
« PORCELAIN ETCHANT gjer porselens- og

ficar i deite fora. N&o limpe nem desinfete.

ujevne. Det er derfor viktig & utvise forsiktighet for & unnga at etsemidlet
kommer i kontakt med glaserte porselensoverflater ettersom disse overfla-
tene vil miste glansen sin.

+ Sik er ig ved
+ Sikkerhetsdatablad er tilgiengelig pa www.bisco.com.
BRUKSANVISNING

For levering med flaske: Skru av flaskehetten og hold flasken i vinkel for &
dispensere PORCELAIN ETCHANT i en blandebolle. Bruk en applikatorberste
for & pafore til ansket etsi Forsett med

For levering med sprayte: Fiem hetten fra sprayten. Fest dispenserspissen
godt. Verifiser flyten av for pafering til ings- eller
intraoral-applikasjonen.

1. ETSING AV PORSELENSRESTAURERINGER F@R SEMENTERING

. Operataren og assistenten ma bruke verebriller og -hansker.

Huis laboratoriet ikke allerede har etset restaureringen, pafer PORCELAIN
ETCHANT (4 % HF) fil den tarre porselensoverflaten i 5-6 minutter. Det er
viktig & utvise forsiktighet for & unngé at etsemidlet kommer i kontakt med
glaserte porselensoverflater ettersom disse flatene vil miste glansen sin.
Skyll med rikelige mengder vann og luftterk. Den etsede overflaten skal
vaere matt og granet (hvis porselenet har et hvittkalkaktig utseende, ma
porselenet barstes med en fuktig mikroberste for & fieme salt og smuss
fra etsningen).

Legg ett fil to tynne strok med silan pa den etsede indre overﬂa(en av
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+ Néo ici des que foram ici pelo
0 sob-acondicionamento da porcelana pode provocar um enfraquecimento
da porcelana ou degradagéo da forca da adesao

« PORCELAIN ETCHANT enrugara mi as icies de

1 PORCELAIN ETCHANT
€ PuBioTIKr VEAN e 4% uBPogBOpIKG 050

TENIKEZ MAHPOOOPIEX
To PORCELAIN ETCHANT eivai i yéAn pie 4% uBpo@Bopikd o§u, T otroia
Tipémel va xeipileote e e§aipenikry mpoooyr (BA. MPOEIAOMOIHZEIL). To
PORCELAIN ETCHANT 4% mg BISCO éxel KGTGU)\EUGUTEi Kal ouckeuume\'

Tlporpaska yist lepmmm PORCELAIN ETCHANT
ru 4% P ii KHCAOTHI
OBIIAA HHOOPMALIMA

Tporpaska s Kepamukn PORCELAIN ETCHANT npecrasier cooit refs, B

1 PORCELAIN ETCHANT
p Buforowany kwas fluorowodorowy (4%) w zelu

INFORMACJE OGOLNE
Wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT jest buforowanym, 4-procentowym
kwasem ym w postaci zelu, kiérym nalezy sie postugiwa¢ z

KUCI0Ta, TP
04etb 0cTopokHoro mpiMenenis (cM. Hipke MEPBI TIPETOCTOPOXHOCTH).
Tlporpaska i kepamikit PORCELAIN ETCHANT 4% kommanui Bisco coniepiit
GypepnsoBanHoe BELIECTBO, HMeeT Tefle0(PasHyl0 KOHCHCTEHIMIO M YIIaKOBaHa

coctas Kotoporo Bxoput 4% Gyd 3

yia Ty e ] Twv on
olpQuva pe TIg Trupauuz; odnyieg. To PORCELAIN ETCHANT ﬁs)\nwvel
M pnxavikg ouyk6Mnon petagd a Kol

augdvovTag TV TTEpIoXr EMQAVeIag TG TopaeAdvng. To amotéAeapa poiGlel us
eKeivo TG appoBoAri, ahAd eival o eAeyxOpEVO Kal aTOBOTIKG.

Evaeigeig xpriong:

H Baoikérepn xprion Tou PORCELAIN ETCHANT 4% eivan yia v apomoinn
TIOPGEAGVNG TTPIV aTTO:

1. ZuykOMnan amokaTaoTdoewy TopoeAdvng.

2. ETioKeur) amoKaTaoTAoEWwY TIOPOEAAVNG.

MpoeiSotroifoeig:

+ Mnv xpnaipomoieire auté To oidv xuwpig va dlaBdoere pe mpoooyi kai va
KatavoroETe TIg TTapoloeg odnyies.

+ To udpogBopikd 0§y amortehei pia 1Blaiepa 1oxUpr ki €MBETIKA XnuIkr
ougia.

« Mpokahei coPapd epeBIoPo Twv pamy Kar Twv 10Twv. Edv ekmivayBei
Tuxaia oo pdm, §emAdvere pe apBovo vepd yia 15 Aema kar {ntote
apeaa tatpikr BoriBeia.

+ Emiong 10 6 0§y vel aTpolg Tou
€pEBIOPO OTIG AVATIVEUOTIKEG 030UG. H ypdvia eloTIvor Twv aTpv eival
emikivouvn kar popei va pokahéoer {nuid.

+ E€aiperiky mpoooyr pémer var iveran yia Ty mpooTacia Tou aoBev, Tou
XEIpIoTr Kai Tou BonBoy.

+ Autd Ta dropia Ba el va popoldv TTPoaTaTEUTIK £50TAIOHO yia Ta péria.

*0 xmp\mng Kaio Boneog TIpémel va q)opouv npommcunm yavria.

o Ing HaTIkég Tdoeig A Tpémel va
XpnoipoTroigital povwan e EAAoTIKG Sidgpaypa.

* MHN ypnopomoieite 1o PORCELAIN ETCHANT yia va adpomoifjoere
eTeBeipéveg empdveleg adapavtivg kar odovTivig.

+ Tpauparopoi pmopolv va mpokAnBolv edv 1o PORCELAIN ETCHANT
ageBei ermi Tou Séppatog 1 Twv BAevvoydvwy yia peydho xpovikd didaTnua.
Ze mepimwon emagrg pe GAoug 1oTolg: EemAdvere apéowg pe dpBovo
VEPD VIO PEPIKG AETTTA.

+ BeBaiweite yia T pory Tou adporroinTikol TPV TNV evSOOTONATIKT
TomoBémon. Av uTIGpel QVTIOTAON, QVTIKATAOTAGTE T0 PUYXOG Ka
BeBaiweire MaAI. Na fTe povo mpotevopeva poyxn.

+ Mnv emmpéwere o€ Kavéva Tpoidv va kartatoBei.

+ Kheiote §ava m oUpiyya pe To kamak aogaheio.

MPOZOXH :
Kivduvog empoAuvong :
+ To mpoidv pmopei va repiéxel €idn piag xprong. Metdgre Ta xpnotpomoinuéva
akpa. Mn Ta kaBapiCere f Ta aTOAUpGIVETE F Ta §avayPNOIHOTIOIEITE.
* XpnoiyoTioifoTe KaAUpyaTal wiag Xpriong yia va TPOOTOTEUETE Tig OUIYYES

a 06pasoM, 4TOGbl MHHHMHSHPOBATH BO3MOKHbIE PHCKH IIPH
HCIOMb30BaHKU CODIacHO MHCTpyKumK. TTporpaska mis kepamuxi PORCELAIN
ETCHANT yydiaer MexaHiseckiit GOHIMHI MeX[y KepaMuKoil 1 airesuBom/
LeMEHTOM, YBENHUMBAA IVIOM@Mb TOBEPXHOCTH Kepamuki. ekt ot
HCNIOMB30BAHUA MOKHO CPABHHT C 3EKTOM OT NPHMEHEHHS MeCKOCTPYIHOTO
annapara, HO PHMEHeHHe IPOTPABKH Gortee KOHTPOMHPYeMO H 3 eKTHBHO.

TloKa3saHMs K NPHMEHERMIO:

Tlporpaska s kepamiku PORCELAIN ETCHANT 4% npennasnasena s
TIPEIBAPUTE/LHOTO TPOTPABHBAHHA:

1. Tiepert puKcaIHeli KepaMHHeckiX pecTaBpaIiiii.

2. IpH TIOUHHKE KePAMHYCCKHX PeCTABpaIliiL.

Meps! mpeziocTopoKHOCTH:
+ He vciom3yiite, noka BHHMaTe/IbHO He 03HAKOMHTECH H He TOjiMeTe YKa3aHHEIE

HIKe TIPABIIA TIPHMEHEHHA MaTepHana.

+ TTnaBHKOBAs KHCTOTa 0YEHb CHTbROE 1 arPecCHBHOE XHMITYECKOE BelllecTBO.

* BoisbiBaer sHawHTeNbHOE PasTpaKenHe CTMSHCTON OOONOUKH /a3 M KOKHBIX
TOKpoBOB. [IpH ClyuailHOM MONAZaHMK B 1/1asa, HEOOXOWMMO TiIaTeNbHO
TIPOMBITH GOTIBIIMM KOTHYECTBOM BOTbI B TeUeHHE 15 MHHYT H HeMelieHHO
06paTHTBCS K Bpasy.

najwyzsza ostroznoscia (patrz OSTRZEZENIA). Wytrawiacz 4% PORCELAIN
ETCHANT firmy BISCO zostat zbuforowany‘ przeksztatcony do postaci zelu

w celem bezp jego
uzytkowanla, pod warunkiem Ze produkt bedzie uzytkowany zgodnie z niniejszq
instrukcjg. Produkt PORCELAIN ETCHANT zwieksza pofaczenie mechaniczne
migdzy porcelang a $rodkiem wigzacym/cementem, powigkszajac powierzchnig
porcelany zdolng do reakcji. Jego dziafanie jest podobne do rezultatu piaskowa-
nia, ale jest bardziej kontrolowane i skuteczniejsze.

Wskazania do stosowania:

b y

r Y Y
wytrawianie porcelany przed:

1. iem prac pi

2. naprawg uszkodzonych prac proletycznych porcelanowych

4% PORCELAIN ETCHANT jest

Ostrzezenia:
+ Produkt mozna uzywa¢ dopiero po dokfadnym przeczytaniu i zrozumieniu
ninigjszych instrukcji.
+ Kwas fluorowodorowy to bardzo silnie dziatajacy i silnie zracy $rodek
chemiczny.

+ Dziata silnie drazniaco na oczy i tkanki. W przypadku dostania sig kwasu
do oka nalezy plukac oko duza iloscig wody przez 15 minut i niezwlocznie
zgfosic sig po pomoc medyczna.

+ Kwas fluorowodorowy uwalnia réwniez opary, ktore dziataja drazcho na

« TInapHKoBast KNCTOTA BbUIEAET Maphl, KOTOPbIE MOTYT BHI3BaTh Pasip
JbIXaTeNbHBIX MyTeii. Perynaproe BabiXaiie THX MapoB OMACHO M MOKeT
TIPHBECTH K HEKEATETbHBIM TIOCIETICTBHAM.

« Tlpn  mcmonbsopanuu  HeoGXomMMO  COOMONATh  MOBBIICHHbIE  MepE
TIPEIOCTOPOKKHOCTH, YTOGHI SAUIMTHTD TIAIMERTa, OKTOPA H ACCHCTEHTA.

* Heo6xommo HCTOMb30BaTh SAIIHTHEIE OMKH BCEMH YKa3aHHBIMH THIIAMH.

* JIoKTOp 1 aCCHCTEHT NIO/LKHEL HCTIOMb30BATh 3ALHTHbIE TIEPUATKH.

* Ecmn mowMHKa KepaMHKH TIPOM3BOTHTCA B POTOBOIf TONOCTH HeoOXommmo

el b

* He ncnombsosars PORCELAIN ETCHANT s npotpaimBaus aMami wim
JICHTHHA,

* B cnyae wmmensroro Kontakra npotpaski PORCELAIN ETCHANT c koskeit wm
CTH3HCTOT 0607104KOIT BOSMOKHO TIOBPEK/IEHHE YHaCTKOB KoHTaKTa. Hementento
TIPOMOITE MECTO KOHTAKTA GOTBIIIIM KOTIYECTBOM BOIbI B TeweHIE HECKOTBKIX
MIHYT.

+ [lposeppTe TeKyuecTb Marepiana nepes HCMOTb30BAHHEM B POTOBO/ MOTOCTH.
Ecmi mpHcyTCTBYeT CoMpoTiBeHIte MPOTedKe MaTepHaTa TOMEHATE KaHIOMO H
TpoBephTe ele pas. Vcrombsyere TOTbKO PEKOMEHIOBAHHEIC TIPOHIBOTHTENEM
KaHIOH.

+ He somycxaitTe CrIATBIBaHIA IPOTPABKH MALIICHTOM.

+ Tocre mcronb30BatsA yGemuTec, WTO WIMPHI MPABIIBHO M MPOYHO 3AKPHIT
KOMMagkoM ¢ MexarmamoM luer lock.

KOl VO QTTOQUYETE TN HETABoon pikpoBitwv. Av of GUPIYYES ETIj
meragre Tig. Mn g amoAupdvere i Tig kaBapioete.

MpoguAdgeig:
+ Mnv adpomoieite §ava omokataoTdoeig Tou €xouv adpotronBei aTo

porcelana e vidro. Como tal, é necessario ter cuidado para evitar o contacto
do acondicionador com superficies de porcelana vitrificadas dado que estas
superficies perderao o brilho.

+ Ficha de Dados de Seguranga disponivel mediante solicitagéo.

+ Ficha de Dados de Seguranga disponivel em www.bisco.com.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Para administragao do frasco: Desenrosque a tampa e segure o frasco
inclinado para dispensar PORCELAIN ETCHANT num recipiente de mistura.
Utilize uma escova aplicadora para aplicar na area a condicionar. Continue
com o condicionamento da porcelana

Para administragdo com seringa: Remova a tampa da seringa. Coloque

pyaoTripio. Mopoehdvn Tou odpomoieital §avd evOEXeTal va epgavioel
TipoBAfpaTa ouyk6AMnong.

+To PORCELAIN ETCHANT 6a TpayUvel PIKpOGKOTIKG TIG €TIQAVEIES
Topoehdvng Kai uahokepapkol. Emopévag, amoglyete Ty emog Tou

0 pe Tig opaATwpEVES EMPAvEIES avng kaBug autég o

emaveles Ba ydoouv T Adpyn Toug.

+ To deAtio dedopévwy oogaheiag TapEXETal Katomv aitnong.

+ To deAtio dedopévwy aogaheiag eival SiaBéaipo aTo www.bisco.com.

OAHFIEE XPHEHE

Ta xopriynon pe @idAn: MepioTpéyTe yia va ByAeTe To Twpa aTo T

@IGAN Kl kpaTAaTe T QIGAN UTIG ywvia yia va xopnyroete o PORCELAIN
ETCHANT ot éva BoBpio avdpigng. Xpnoipomoifote éva mvéo amhikarép
Y10 va T EQaPUGOETE aTrV €MBUpNTA TrEpIoXI) aBpoTToinang. ZuvexioTe pe

uma ponta dispensadora de forma segura. Verifique o fluxo de
antes da aplicacdo a restauragdo ou a aplicagdo intraoral.

1. ACONDICIONAMENTO DE RESTAURACOES EM PORCELANA ANTES

DA CIMENTACAO

.0 Operador e Assistente devem utilizar protegéo ocular e luvas.

2. Seol ério nao tiver condici 40, aplique PORCELAIN
ETCHANT (4% HF) & superficie seca da porcelana durante 5-8 minutos.
E necessario ter cuidado para evitar o contacto do acondicionador com

restaureringen med en borste i henhold il
Tork med luftblaser.
Fortsett med bonding og ing i henhold til

o

. Operateren og assistenten mé bruke vernebriller og -hansker. Pasienten
ma bruke vernebriller.

Fjem glasuren og skraslip porselenet (45 grader) rundt omradet som
skal repareres. (Fjern all gammel kompositt som er igjen fra tidligere
reparasjoner.)

Isoler omradet som skal etses med en kofferdam. BISCO'S BARRIER GEL*
ber brukes pa omrader hvor etsning ikke er enskelig.

Pafor PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) pa den terre porselensoverflaten
og la det virke i 5-6 minutter. Fortsett & observere det etsede omradet
under hele prosedyren. Sug av PORCELAIN ETCHANT og skyll deretter
med rikelig mengde vann og luftterk. Den etsede overflaten skal veere matt
og gralig (hvis porselenet har et hvittkalkaktig utseende, ma porselenet
berstes med en fuktig mikroberste for & fieme salt og smuss fra etsningen
og deretter skylles og tarkes).

Pafor ett til to tynne silanlag med en pensel pa den etsede overflaten av
restaureringen og la det virke i 30 sekunder. Tark med luftblaser.

Pafer en bonding i henhold til produsentens anvisninger. Fullfor
reparasjonen med kompositt og finpuss/polering

MERK: For reparasjoner med eksponert metall, alumina, zirkondioksid
eller kompositt, se anvisningene for BISCOs INTRAORAL REPAIR KIT*
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HYGIENE: Sett luerlock-hetten pa sproytene igjen. Det anbefales a bruke
vanlig i hygienisk for & unnga
av sproytene under behandlingen.

AVHENDING: Se for 4 Hvis disse
ikke finnes, se regionale eller nasjonale bestemmelser for avfallshandtering.

OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/72 °F).

GARANTI: BISCO, Inc. vil erstatte produkter som er bevist mangelfulle. BISCO,
Inc. tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller
indirekte, som kan oppsta som fglge av & bruke eller ikke kunne bruke produktet
slik det er beskrevet. For det brukes, er det brukerens ansvar & vurdere om
produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren pétar seg all risiko og ansvar
forbundet med bruken.

* BARRIER GEL og INTRAORAL REPAIR KIT produseres av BISCO, Inc.

de porcelana vitrificadas dado que estas superficies perderdo
0 brilho.

. Enxague com quantidades abundantes de gua e seque ao ar. A superficie
acondicionada devera parecer baga e “glacé” (se a porcelana tiver uma
aparéncia brancalcalcéria, agite um micro-aplicador himido na porcelana
para remover o sal e detritos criados pelo acondicionamento).

. Aplique uma ou duas camadas finas de silano com um aplicador na
superficie interna acondicionada da restauragdo de acordo com as
instrugdes do fabricante. Seque com a seringa de ar.

5. Prossiga com a aplicagéo do adesivo e cimentagdo de acordo com as

instrugdes do fabricante.

2. REPARACAQ DE RESTAURACOES EM PORCELANA

0 operador e 0 assistente devem usar éculos de protecao e luvas. O doente
tem de usar dculos de protegéo.

Remova o glaze e bisele (45 graus) a porcelana a volta da zona a reparar.
(Remova ésitos antigos de des anteriores.)
Isole a area a ser acondicionada com um dique de borracha. BARRIER
GEL da BISCO* devera ser colocado onde ndo seja necessério o
acondicionamento.

Aplique PORCELAIN ETCHANT (4% HF) na superficie seca da porcelana
durante 5-6 minutos. Continue a observar o local do acondicionamento
durante todo o procedimento. Aspire PORCELAIN ETCHANT, depois
enxague com quantidades abundantes de 4gua e seque ao ar. A superficie
acondicionada devera parecer baga e “glacé” (se a porcelana tiver uma
aparéncia brancalcalcéria, agite um micro-aplicador himido na porcelana
para remover o sal e detritos criados pelo acondicionamento, enxague
e seque).

Aplique uma ou duas camadas finas de silano com um aplicador na
superficie i da 30 e deixe 30 segundos.
Seque com seringa de ar.

Aplique um sistema adesivo de acordo com as instrugdes dc fabncame
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Bropuroe sarpasterne:

* TIPORYKT MOKET CoepikaTh 97eMeHTHI, TIPENHA3RAERHbIE T OTHOPA30BOTO
MCTONb30BaRMSA.  YTHIM3NPYIiTe  MCMOTb3OBAHHbBIE WIH  3aTPASHERHBIE
KomroHenTsI. He ownmiaiire, e fiesiHAMImpyiiTe it He HCTOMb3YiiTe OBTOPHO.

+ PeKOMEHAIYeTCA HCTOMb30BATh  OGWIEH3BECTHBIE THTHERWYECKHE 3AIINTHHIE
TOKPHITYEA, YTO0H! M30EKATh 3arpASHEHII MIMPHIEB BO BpeMs feverns, Ecmt

IIMPHIL 3QTPA3HEH - YT pyiire. He ownmaitre, e ¢

BHUMAHHE:

+ He nporpas/mBaiite NOBTOPHO pecTaBpaifii, KOTOpbie GbUTH MPEABAPHTENHHO
TPOTPAB/IeHHI B MOKET TIPHBECTH K

YMEHBLICHHIO CHIbI CBASKH WIH TI0pie Kepamum

+ PORCELAIN ETCHANT  mukpockomisiecki 3arpyGnser Kepamideckie i
CTEK/IAHHbIE TOBEPXHOCTH. [Ipi HCIOMb30BAHIH MPOTPABKH He JOMycKaiite ee
TONAJAKKA HA TIAHIEBbIE TIOBEPXHOCTH KePAMUKH, MHAue STH TOBEPXHOCTH
YTPATAT CBOJ O1eck.

+ Tlacriopt Ge30MacHOCTH MOKHO TIOMTYHT 110 3AMPOCY.

+ Tacriopr GesonackocTn 0CTyIeH Ha caiite www.bisco.com.

MHCTPYKIUA 110 TPUMEHEHUIO

T xopriynan pe alpiyya: AgaipéaTe To Twua amé T alpiyya. Mpoaaptr
e ao@aAeia 1o piyxog yopriynong. EmaAnBedare m porj Tou adpomomTikol
TIPIV GTIO TNV EQAPHOYT TNV QTTOKATAGTOON 1} TV EVOOOTOHGTIKF EQAPHOYH.

1. AAPOMOIHTIKO ANOKATAZTAZEQN MOPZEAANHE MPIN TH
ZYTKOAAHZH

1. O yeipiotrig kai o BonBg TPETEI var YOPOUV TTPOOTATEUTIKS £5OTTAIONG yiar
Ta pdTia Kl Ta XEpIal

Edv 10 epyaotipio Sev Exer adpomoijoel 73N TV amokatdoTaon,
egappoote 10 PORCELAIN ETCHANT (4% HF) omv oteyvi emoaveia
g mopoehdvng yia 5-6 Aetrrd. AmogUyere v emagr Tou adpomomTikol
Ve TIg opaATwpEVES EMQaveleg TopoeAdvng kaBulg autég ol empaveies Ba
Yéoouv T Apyn Toug.

Zemhovere pe dGoBovo vepd kai oteyvwote pe aépa. H adpotroinpévn
em@dvela Ba mpémel va epgaviletar pouvr kai BoAr (av n TopoeAdvn éxel
AeUKA/UTIOAEUKN EUPAVION, TPIYTE TNV pE uvpo Boupradki yia va ucpmpiocrs
Ta GAata kai Ta Bpad TIou e TV

Egappéote pe pia Bolproa pia i dUo Aemmrég otpuoeig oikaviou oV
adporroinpévn EoWTEPIKY EMQAVEIR TG ATIOKATAOTAONG OUPWVA PE TIG
odnyieg ToU KATAOKEUAOTH. ZTEYVWOTE e OUpIYYa apa.

ZuvexioTe jie TIG EQappoyEG OUYKOMNGNG Kail TOIHEVTOTIOINONG CUNQWVA E
TIG 03Nyi€g TOU KATAOKEVOOTT.
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1. O xepiomig kai o BonBog TPEMel va pOPOUV TTPOOTATEUTIKG ESOTTAIOHO
yia Ta pdma ko Ta xépia. O aoBeviig TpETEl va Qopd TIPOOTATEUTIKG
€§oTINIOPG yia Tar pdmia.
AguipéaTe T0 opdATo Kai Siapop@ware Tnv TopaeAavn (45 poipeg) yupw
amé Ty mepioxr| Tou Ba emokeuaaTel. (AQaipéaTe oTroIodrTIoTE GUVBETIKG
UAIKG TIOU TIOPQpEVE! TG TIPONYOUREVES ETTIOKEUES. )
. Amopovuote Ty Tepioxrj Tou Ba adpomoinBei e eAaoTIKG didppaypa.
To BARRIER GEL g BISCO* Ba mpémel va TomoBereital omou Sev eival
emBupnTr n adpotoinon.
Egappéote 1o PORCELAIN ETCHANT (4% YO) om oteyvij em@dveia
Tropcs/\uvng yia 56 Aemrrd. Zuvcxme va napampene 10 onpeio
KaBOAn ™ Amopakpivere 10 PORCELAIN
ETCHANT, i émemma EemAdvere pe GpBovo vepd Kai OTEyVWOTE pe 0Epa.
H évn emoaveia Ba Tpémel va epgaviZetar pouvtr kai ok (av
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Conclua a reparagéo com o compdsito e faga o
NOTA: para reparagdes com Metal, Alumina, Zirconia ou Composno
expostos, consulte as instrugdes do INTRAORAL REPAIR KIT da BISCO*

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recumenda -se

1) TopaeAAvN £xel Aeukii/uoAeukn ep@avian, TRIYTE TNV pE UypO BoupTodki
yia va agaipéaeTe Ta GAata kal Ta Bpadopata Tou dnuioupyriBnkav Pe TV
adporroinan, EemAUVETE Kal GTEYVWOTE).

. Egappéote pe pia Bolproa pia f Euo AemTég oTpWoElg oikaviou otV

o

a utilizagdo de protetores higiénicos para evitar qualquer das
seringas durante o tratamento.

ELIMINAGAO: Consulte as Normas Comunitérias relacionadas com os
residuos. Na falta destas, consulte as Normas Nacionais ou Regionais rela-
cionadas com residuos.

ARMAZENAMENTO: Conserve & temperatura ambiente (20°C/68 °F -
25°CIT2°F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de
produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes,
provenientes da utilizagdo ou da incapacidade de utilizagéo dos produtos tal
como descrito. E da responsabilidade do utilizador, antes da utilizagao, verificar
a adequagdo do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos
e responsabilidades dai decorrentes.

*BARRIER GEL e INTRAORAL REPAIR KIT séo fabricados pela BISCO, Inc.

€MQaveia TG 1 KOl GQrOTE Vet Tapaivel i
30 SeutepOAeTTTa. ZTEYVWOTE Pe 0UPIYYa EPQ.
TomoBetioTe éva ouykoMnTIKO oo oOpgwva e TIG odnyieg Tou
kataokevaoTr. OAokAnpwote v emokeury pe oOvBer pnriv kar
TipoxwpioTE O QIvipIopa Kal oTIABwaN.
IHMEIQZH: MNa emokevég pe ekteBeipévo péralho, ahoupiva, Jipkovia
1| oUvBeteg priveg, BA. Tig odnyieg yia To INTRAORAL REPAIR KIT
g BISCO*

>

YFEINH: Kheivere Sova ﬂg oUplyyeg e 10 Kunam aogakeiog. ZuviaTdTal
n xpAon kovoU, KataA 0 vyievig yia v
amoguyr oToiaodiiore emquuvong TWV GUPIVYGV Kard T Bepareia.

ANOPPIWH: Avarpégre omg kovoTikég latdSeig mou oxetidoviar pe v
amoppiyn. Av Sev 1oyouv, avartpégte aTig eBVIKEG 1) TrEpIgepEIaKég Siarageig
TIoU OXeTidovTan e TV amoppiyn.

ANOOHKEYZH: AmoBnkelote o€ Beppokpaoia Swpariou (20°C / 68°F -
25°C | T2°F).

EI'I'YHZH H eraipeia BISCO, Inc. avayvwpilel myv uBivn g yia v

] TpoidvTwy edv Ov eharrwpamika. H BISCO, Inc.
Bev cmuééxncn euBlvn yio omoieadimoTe {nuigg 1 amwAeleg, dpeoeg f
TIOPETIOPEVEG, TIOU TIPOKUTITOUV T T XpAon f avikavétnTa xpriong Tou
TipoivTog oUpQuva pe TIG 0dnyieg. Mpiv amé ) xprian, amoreAei eubivn Tou
xpriaTn va kaBopioer T karaAAnAGTATa Tou TPOIOVTOG Yia TV TipoopIZOpEVn
xpfion Tou. O xpriomg avahapBavel kGBe Kivduvo Kkai EuBUVN OXETIKM peE
70 TIOPOV.

* To BARRIER GEL ka1 To INTRAORAL REPAIR KIT kataokeudlovial omé
0 BISCO, Inc.

fna B 6y : OTKpYTUTE KPbILLKY
GyThink 1 yaepxmBaiite GyTbinky No YoM, uToBbl 103MpoBaTh
PORCELAIN ETCHANT B nyHky Anst cMelumBarus. Vcnionbayifte KucTb-
annnuKaTop, 4To6bl HaHECTH Ha Xenaemylo 0BacTs NPOTPaBMMBaHNS.
Mpogonxarite NPOTPABNUBAHUE KEpaMMKH

Ans p B : CHUMMTE KONNaYoK o
wnpuua. HagexHo 3akp ans Mposepete
NoTOK nepea Ha B TOM 4KCne Ha
BHYTPUPOTOBYIO.

L. TPOTPABKA  KEPAMUYECKMX KOHCTPYKI[MI  IEPEJ
EMEHTHPOBKOU

1. Bpauy 1 accucrenTy HeoGXOMHMO HAZIETh 3AIIHTHBIE OYKH 1 TIEPYATKH.

. Ecan naGopatopus eitie He MpOTPaBiia pecraspauio, nanecire PORCELAIN
ETCHANT (4 % HE) 1a cyxyio nosepsaocts kepavikii Ka 5-6 wikyr. [Ipi
HCTIOTb3OBAHIH TIPOTPABKI e JOMYCKAiTe ee NONAAHNA HA DIAHIEBbIE
TI0BEPXHOCTH KePAMHKH, HHAe 3TH T10BEPXHOCTH YTPATAT CBOI (1ecK.
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drogi Diugotrwate wdy oparéw jest
moze spowodowac negatywne skutki zdrowotne.

+ Nalezy zachowac ekstremalng ostroznos¢ celem ochrony pacjenta, oper-
atora oraz asystenta.

+ Podczas zabiegu te 0soby musza mie¢ zalozone gogle ochronne.

+ Operator i asystent muszg dodatkowo nosic rekawice ochronne.

W napraw porcelany nalezy stosowaé
izolacje w postaci koferdamu.

+ Wytrawiacza PORCELAIN ETCHANT NIE uzywa¢ w celu wytrawiania
odstonigtych powierzchni szkliwa ani zebiny.

+ Jesli wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT pozostanie na skorze lub blonie
$luzowej przez zbyt diugi czas, moze dojs¢ do obrazen. Kontakt z innymi
tkankami: miejsca kontaktu pmemywac duza iloscig wody przez kilka minut.

+ Przed ie nalezy sprawdzi¢ jego
swobodny przeptyw pmez aplikator. W razie napotkania oporu nalezy
wymieni¢ koricowke i sprawdzic ponownie. Stosowac wylacznie zalecane
koricowki.

+ Nie dopuscic do tego, aby jakakolwiek ilo$¢ produktu zostata potknigta
przez pacjenta.

+ Strzykawke zamykac korkiem Luer Lock.

Ostrzezenie:
Zakazenia krzyzowe:

+ Produkt moze zawiera¢ elementy przeznaczone do jednorazowego uzytku.
Usuwaj zuzyte lub zanieczyszczone koricowki. Nie czysc, nie dezynfekuj
ani nie uzywaj ponownie.

+ Zaleca sig igieni oslonek

, aby uniknac ia strzykawek podczas leczenia.
Jesli strzykawka zostanie zanieczyszczona, nalezy ja wyrzucié. Nie czy$é
ani nie dezynfekuj.

$rodki ostroznosci:

+ Nie wytrawia¢ ponownie prac, ktre byly wytrawiane w pracowni. Nadmierne
wytrawienie porcelany moze spowodowa¢ jej osfabienie lub obnizenie
sity wigzania.

+ Wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT powoduje mikroskopowe matowienie
powierzchni porcelanowych i szklanych. Z tego wzgledu nalezy zachowaé
ostroznosc aby nie dopusci¢ do kontaktu wytrawiacza ze szKliwionymi

ymi, poniewaz je on utrate polysku

takich powierzchni.
+ Karta charakterystyki produktu jest dostepna na zadanie.
+ Karta charakterystyki produktu jest dostepna pod adresem www.bisco.com.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Dlap J w : Odkrecic nakretke butelki i
pochyhc butelke pod takim kqtem aby odmierzy¢ PORCELAIN ETCHANT
do naczynka do mieszania. Nanie$¢ na wytrawiane miejsce za pomocg
pedzelka / aplikatora. Przeprowadzi¢ wytrawianie porcelany.

Dla p Zdjaé zakretke ze
strzykawki S(aranme zamocowac kunoowke do udmlerzama Sprawdzi¢
przeptyw przed na lub
wewnatrzustne.

. WYTRAWIANIE DBUDOW  PORCELANOWYCH PRZED
CEMENTOWANIEM
. Podczas zabiegu operator i asystent muszg nosi¢ okulary ochronne i
rekawice ochronne.
Jezeli uzupelnienia protetycznego nie wytrawiono uprzednio w pracowni,
nalozyé¢ wytrawiacz do porcelany PORCELAIN ETCHANT (4% HF) na
suchg powierzchnie porcelany na 5-6 minut. Nalezy zachowac ostroznos¢,
aby nie dopuécic’ do kontaktu wytrawiacza ze szkliwionymi powierzchniami

~

. Cwoitre mpoTpaBKy GONBIINM KOMHYECTBOM BOABI H BBICYLIHTE HOBEPXHOCT
B037yXM. TIpOTpaBIecHKaA NIOBEPXHOCTS MOKCT BHITAZETH TYCKAOH i
CepOBATOI (eCTt KepaMItka HMeeT Genbiit/MenoBOii BItf, HCIOTb3YiiTe BIUKHbE
MHKPOGPALL, 4T00bI YAQTHTH ¢ KePAMHKH COMi 1 3aTPASHEHNA, 0CTABLIHECH TIOCTe
npoTpaBTHBANIIA).

. Cornacio MHCTPYKINH TIPOHSBOMHTENA, TP TOMOMIM MUKpoOpala HaweciTe
OfIHH-J1BA TOHKHX C10A CHIQHOBOTO MpaiiMepa Ha MPOTPAB/IeHHYI0 BHYTPEHHIOW
TI0BEPXHOCTb KOHCTPYKIIMH, BBICYIIIHTE BOSTYLIHBIM IHCTONETOM.

-

ymi, poniewaz sp on utrate polysku takich powierzchni.
Naslepme wypluka¢ duza iloscig wody i osuszy¢ powietrzem. Wytrawiona
powierzchnia powinna wyglada¢ na zmatowiong i oszroniong (jesli
porcelana wyglada na biatg/kredowa, nalezy przeczysci¢ powierzchnie
porcelany wilgotng mikroszczotka, aby usungé sél i pozostatosci powstate
podczas wytrawiania.
Na wewnetrzng wytrawiong powierzchnie odbudowy nalozy¢ za pomocg
szczotkl Jednq lub dwie cienkie warstwy silanu, postepujac zgodnie z

s
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. CIenyA WHCTPYKIHAM MPOWSBONHTET, HAHECHTE QIIC3HB H TIp iire
1IeMEHTHPOBKY.

2. TIOYMHKA KEPAMIYECKUX PECTABPAIIVI
. JIOKTOp M NOMOMIHHK AO/DKHbI HCIO/Ib30BATH 3AIINTHBIE OMKH I NEPYATKH,
TTatient 10/LKeH HCMO/b30BATH 3ALLNTHbIE OYKH.
Ha noepxHoCTH MOYMHKH COJIaiiTe CKOC MO YIiom 45 rpajycos, ynaiute

o

(reck M IpHaiiTe 11€POXOBATOCTH TIOBEPXHOCTH. (YIa/muTe CTApBIil KOMIIOSHT,
OCTABLINIiCS OT IIPEABYIILX IIOYHHOK).
. Cnomonbio kodeprama mo,mpymewacw\ KOTOPBIit HYKHO poTpasiT, Ha
YHACTOK, T/ie pOT A HAHECTH SAIIIUTHBLIL
ren BISCO’S BARRIER GEL*.
Hanecure nporpasky PORCELAIN ETCHANT (4% rertb miaBukoBoii KiCIoThI)
Ha CYXYIO KePaMIr4eckyio IIOBEPXHOCTb a 5-6 MuyT. ITpogomkaiite Habmozars 3a
MECTOM NIPOTPAB/UBAHIA B TeveHHe Beeit poueypai. Mcnonb3yiite HakoeuHHk
otcoca, uroGsr yramuts nporpasky PORCELAIN ETCHANT, satem mpomoiite
MeCTO NPOTPAB/HBAHNA GOTBLIMM KOTHYECTBOM BOAbI M BBICYIIHTE BOSLYXOM.

=

TIpotpas/ientas NOBEPXHOCTh MOKeT BBIDIA/ETh TYCKIOH W CepoBatoii (ecm
KepaMJKa iMeer Ge/blit/ MenioBOit B, HCTIOMb3yiiTe BaKHbIii MHKPOGpa, 4ToGht
YAQIHTb ¢ KePAMHKH CO/H 1 3arpA3HEHA, OCTABLINECA TIOCTE IPOTPAB/HBAKILA,
TPOYHCTKH H CYIIKH).

Ha npoTpaB/ieHHyi0 MOBEPXHOCT KOHCTPYKIMH NPH TOMOMIM MUKpoGpaia
HAHECHTe O[IH-11Ba TOHKHX /10 CHIAHOBOTO IpaiiMepa W BbiepikiTe 30 CeKyHIL.
BhicyniTe BOSJIYLIHBIM TTHCTONICTOM.

Hanecure ajiresus B COOTBETCTBHHM C MHCTPYKIUAMH TPOH3BOAUTENS. SAKOHUMTE
TIOHHKY KOMIO3HTOM, OTTIOMUPYIiTe PeCTaBpaIfiio.

TIPUMEYAHHE: C moxpoGHoii MHCTpyKIjHell Mo TOYHHKe KOHCTPYKIMI Ha

o
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Wysuszy¢ 2a pomoca dmuchawki.
Przejs¢ do ia $rodka wiazacego i jia zgodnie z
instrukcjami producenta.

2. NAPRAWA ODBUDOW PORCELANOWYCH

. Podczas zabiegu operator i asystent musza nosic okulary ochronne i
rekawice ochronne. Podczas zabiegu pacjent musi nosic okulary ochronne.
Usung¢ szkliwo i zukosnic (pod katem 45 stopni) porcelang wokot
miejsca przeznaczonego do naprawy. (Usung¢ wszelkie stare materiaty
kompozytowe pozostate po wczesnlejszych naprawach).

Za pomocg obszar pr o

Na miejsca, w ktorych wytrawianie nie jest wymagane, nalezy nalczyc ze\
BARRIER GEL* firmy BISCO.

Natozy¢ wytrawiacz PORCELAIN ETCHANT (4% kwas fluorowodorowy)
na suchg powierzchnig porcelanowa, na 5-6 minut. Obserwowac miejsca
wytrawiania przez caly czas trwania zabiegu. Odessac wytrawiacz
PORCELAIN ETCHANT, wypluka¢ miejsce duz iloscig wody i wysuszy¢
powietrzem. Wytrawiona powierzchnia powinna wygladaé na zmatowiong
i 0szroniong (jesli porcelana wyglada na biala/kredowa, nalezy przeczyscié
powierzchnie porcelany wilgotnym mikrobrushem, aby usunaé sol i
pozostatosci powstate podczas wytrawiania. Nastepnie wypluka i wysuszy¢
powierzchnig).

Na wytrawiong powierzchnie odbudowy nalozy¢ jedng lub dwie cienkie
warstwy silanu i pozostawi¢ na 30 sekund. Wysuszy¢ za pomocg
dmuchawki.

Nalozy¢ system wiazacy, postepujace zgodnie z instrukciami jego
producenta. Zakoriczyé naprawe, stosujgc material kompozytowy oraz
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OCHOBE METa/lIa, OKCHA AMOMHHHS, THOKCHIA WHPKOHMSA WK
osnakombrech B HaGope INTRAORAL REPAIR KIT* kommansu BISCO.

TUTHEHA: 3akpoirre WNpuUBl KOMIAuKaMi ¢ MeXaHusMoM .PexoMennyercs
HCIIOb30BaTh  OGIIEUSBECTHBIC THTHCHHYECKHE 3AIIMTHBIE TOKPITHA, 4TOGHI
H30eKaTh 3ArPASHCHIA IITIPHIICH BO BPEMs JICICHIA.

YTHIH3AIHMS: B coorsercrsun ¢ Coolmectsa 1o mepep
oTX0n0B. [Ip WX OTCYTCTBHHM, B COOTBETCTBMH C HAIMOHANHHBIMH WIH
per A OTXOTI0B.

XPAHEHHE: Xpasirs npi temmeparype (ot 20°C/68°F 1o 25°C/72°F).

TAPAHTHS: Kommanns BISCO, Inc. Hecer 0TBeTCTBeHHOCTD 32 BO3BPaT T0Bapa B
cnysae obuapyenns fecpexra. Komnania Bisco, Inc. e Hecer 0TBETCTBEHHOCTD 32
TPAMbIE WIH KOCBRHHBIE TTOBP B pesy/sTaTe 10 HC

marepuana. [lepef HCTOMb30BAHMEM HEOOXOMMMO YOEIHTBCA, 4TO JaHHBI
TPOZIYKT MOKHO HCIONb30BATH [UIA TOCTAB/ICHHBIX Lereit. Bea ceasanmasn ¢ omum
OTBETCTBEHHOCTb /IEKHT Ha TIOKYTIaTeJle.

* Mponssomurenem BARRIER GEL i INTRAORAL REPAIR KIT spnsercs kommanus
BISCO, Inc.

UWAGA: w napraw obejmuj igte elementy
z metalu, Alumina, Cyrkonu lub materialu kompozytowego nalezy
zapoznac sig z instrukcjami dotyczacymi zestawu INTRAORAL REPAIR
KIT (do napraw wewnatrzustnych) firmy BISCO*

HIGIENA: strzykawki nalezy zamkna¢ korkiem Luer Lock. Podczas zabiegu
zalecane jest stosowanie typowych oston higienicznych, aby uniknac jak-

UTYLIZACJA: P ¢ zgodnie z i ymi doty
odpadéw. W przypadku braku takich uregulowar postepowac zgodnie z prze-
pisami krajowymi lub regionalnymi dotyczacymi odpadow.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej (20°C/68*F~
25°CIT2'F).

GWARANCJA: Spotka BISCO, Inc. potwierdza, ze ponosi odpowiedzialnosé
za wymiang produktéw w przypadku stwierdzenia wad. BISCO, Inc. nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu zadnych szkéd ani strat bezposrednich ani nastep-
czych wynikajacych ze stosowania produktow albo z niezdolnosci do stosowa-
nia produktéw zgodnie z opisem. Przed uzyciem uzytkownik ma obowiazek
okreslenia przydatnosci produktu do przewidzianego zastosowania. Uzytkownik
przyjmuje na siebie wszelkie zwigzane z tym ryzyko i odpowiedzialnos¢.

* Zel BARRIER GEL i zestaw INTRAORAL REPAIR KIT sg produkowane
przez firmg BISCO, Inc.

BISCO, INC.

1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
USA

1-847-534-6000
1-800-247-3368
Www.bisco.com

BISICO France

208, allée da la Coudoulette
13680 Langon de Provence
France

33-4-90-42-92-92



